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MULTITOP PREMIUM DST SYSTEM A6

System monolitycznych posadzek betonowych

OPIS PRODUKTU
Monolityczne posadzki przemystowe BAUTECH® to trwate i wyjatko-
wo ekonomiczne rozwigzania o najwyzszych parametrach technicz-
nych i odpornosci na $cieranie.

System MULTITOP® PREMIUM A6 to potgczenie mineralnego utwar-
dzenia powierzchniowego z nowoczesng nanotechnologia krzemia-
nowa. Naniesione i zatarte na Swiezo roztozonym betonie tworza
barwng, o teksturze marmurkowej, trwatg, odporng na Scieranie
(klasa A6) i pylenie, gtadka posadzke o zwiekszonej odpornosci na
penetracje olejow, smardw itp.

ZASTOSOWANIE

Nowe posadzki utwardzone powierzchniowo o wysokiej twardo-
$ci oraz odpornosci na Scieranie i pylenie w obiektach o nasilonej
eksploatacji — zaktadach produkcyjnych, magazynach o duzym na-
tezeniu ruchu, fabrykach, centrach logistycznych a takze w obiek-
tach przemystu spozywczego i farmaceutycznego itp.

CECHY WYROBU

Wysoka odpornosé na Scieranie i pylenie

Wysoka odpornosc na uderzenia

tatwy do czyszczenia

Szczelna i niepylgca nawierzchnia

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
Mrozoodpornosé

Szeroka paleta kolorow

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez
nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C - +30°C. Wykonywang posadz-
ke nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utrata wilgoci w wyniku oddzia-
tywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania sto-
necznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci i jednorodnosci
koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami
w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropia-
nu itp. zanieczyszczeniami.

PODtOZE BETONOWE ZBROJONE WtOKNAMI

BAUMIX, BAUCON

Posadzki BAUTECH DST SYSTEM stosuje sie na powierzchniach swie-

zo uktadanego betonu niskoskurczowego:

klasa min. C20/25

e stosunek w/c<0,50

e ilo$¢ cementu < 350 kg/m3

e zawartos¢ alkaliow w cemencie zgodnie z wymaganiami dotycza-
cymi niskoalkalicznego cementu (NA), okreslonymi w normie PN-
B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryte-
ria zgodnosci

e cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM IlI/A

e kruszywo o uziarnieniu <16 mm

e zawartosc¢ frakcji £ 0,25 mm - min. 4%

e punkt piaskowy ok. 35%

e 13czna ilo$¢ cementu i kruszywa fraked,25 mm — max. 450
kg/m

e konsystencjia na placu budowy: S3, opad stozka

Abrahmsa ok.12 c¢cm. Dodatek witdkien stalowych powoduje
zmniejszenie opadu stozka.

e dodatek witdkien polimerowych BAUMEX® lub wtdkien stalowych
BAUMIX® i widkien polipropylenowych BAUCON® wg zalecen
BAUTECH®

W przypadku nawierzchni zewnetrznych nalezy stosowac beton o
klasie ekspozycji XF4.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawaé popiotéw lotnych, gdyz
maja one tendencje do zbierania sie w gérnej warstwie ptyty, co moze
prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojern utwardzacza. Niedopusz-
czalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia
jej urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz
wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstaja
niekontrolowane rysy i spekania.

Beton musi by¢ odpowiednio zageszczony.

WYKONANIE POSADZKI METODA ,,SUCHE NA MOKRE”

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi
0siggnac¢ odpowiednig twardos¢. Czas wigzania betonu uzalezniony
jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna
dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego
nalezy czesto sprawdzac stan podtoza. Umozliwi to wybranie opty-
malnego momentu rozpoczecia aplikacji utwardzacza powierzchnio-
wego. Do pracy mozna przystapic, gdy po wejsciu na beton slady stép
nie beda gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usungé gumo-
wymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i _powierzchnie
odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsia¢ ok. 2,0-2,5 kg/m* utwardzacza
MULTITOP®. Powierzchnie wstepnie zatrze¢_ dyskiem, ponownie
rozsia¢ utwardzacz w ilosci ok. 2,0-2,5 kg/m” i cato$¢ jeszcze raz
zatrze¢ dyskiem. llos¢ wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0-5,0
kg/m” + 10%. Kontrolowa¢ na biezgco zuzycie, gdyz niestaranne
rozktadanie utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci po-
sadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywac topatkami ustawianymi
stopniowo pod coraz wiekszym katem.

PIELEGNACJA

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie
nalezy zaimpregnowac preparatem BAUTECH FORMULA® w celu
zapobiegania przed zbyt szybka utratg wilgoci.

BAUTECH FORMULA®

Krzemianowo-polimerowy, pielegnacyjno—wzmacniajacy i uszczelnia-
jacy preparat do powierzchni betonowych. Preparat nalezy nanosi¢
rownomiernie na nawierzchnie metodg natryskowa w ilosci 0,1 - 0,2
I/m”> do uzyskania catkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna
pozosta¢ mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychajgcych szyb-
ciej, nalezy na biezaco nanies¢ dodatkowaq ilos¢ preparatu do row-
nomiernego roztozenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej
powierzchni (zalecany jest mop mikrofibrowy).

Wydajnos¢ 1 litr na 4-10 m

W celu dodatkowego zabezpieczenia i wybtyszczenia powierzchni
posadzki mozna zastosowac preparat NANOCOAT®

NANOCOAT®

Krzemianowo-litowy preparat wybtyszczajgcy. Dzieki niewielkim
rozmiarom molekularnym preparat gteboko penetruje matryce beto-
nowg, tworzac tzw. formute mikrozbrojenia powierzchniowego,
ktére zapewnia wysoka odpornosé chemiczng i fizyczng, utwardza
i uszczelnia powierzchnie posadzki oraz kreuje zwartg, nie pylaca
i wodoszczelng strukture. Aplikacje produktu NANOCOAT® nalezy
przeprowadzac przy uzyciu wysokiej jakosci mopa mikrofibrowego,
tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawaty smugi gdyz beda
one widoczne i negatywnie wptyna na estetyke posadzki.

Po wyschnieciu (ok.60 min.), powierzchnie nalezy wypolerowaé
delikatnym padem (biatym) lub specjalnymi diamentowymi padami
polerskimi wytwarzajagcymi temperature polerowanego podtoza
ok.30°C. W zaleznosci od wymaganego stopnia potysku, czynnos¢
mozna powtdrzy¢ 2-3 razy.

Wydajnos¢ 1 litr na 20-60 m?

DYLATACIE

W czasie od 24 do 72 godz. po zakonczeniu prac zwigzanych
z zacieraniem pftyty posadzki nalezy nacig¢ szczeliny dylatacyjne.
Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robo-
cze/szczeliny przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢é na odpowiednig
szerokosc

i gtebokosé. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowacd szli-
fierka katowa. Szczeliny doktadnie odkurzy¢. Podtoze musi by¢ czyste,
suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luznych czastek.
Farby, mleczko cementowe, luzno zwigzane z podtozem czastki nale-
zy bezwzglednie usungé. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem,
nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokos¢ sznur dylatacyjny
BAUCORD o S$rednicy ok. 25% wiekszej niz szerokos$c¢ szczeliny.
BAUCORD jest elastycznym i odpornym chemicznie materiatem ze
spienionego polietylenu o zamknietych porach. Jest integralnym
elementem systemu wypetnien szwéw roboczych i szczelin skurczo-
wych. Powierzchnie sfazowane i Sciany szczeliny zagruntowadé prepa-
ratem BAUFLEX PRIMER i pozostawi¢ na okoto 60 minut, gdy prepa-
rat gruntujgcy staje sie lepki. BAUFLEX PRIMER jest poliuretanowym
preparatem gruntujgcym gotowym do uzycia, ktéry zwieksza przy-
czepno$¢ mas dylatacyjnych do betonu. Do tak przygotowanych
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szczelin mozna rozpocza¢ aplikacje preparatu BAUFLEX 35 - jedno-
sktadnikowej, elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek przemysto-
wych. Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 +
+25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza max. 80% oraz wilgot-
nosci $cian szczeliny ponizej 4%. Szczeline wypetnia¢ masa dylatacyj-
na wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadz-
ki. Nadmiar masy usung¢. Naktada¢ zapewniajgc petny kontakt masy
dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny. Unika¢ zamykania w masie pe-
cherzy powietrza. Jesli stosowane byly tasmy ochronne przy krawe-
dziach, nalezy je usunac¢ gdy masa jest jeszcze miekka. Pomieszczenia,
w ktérych wykonuje sie prace, nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed
wstepem oséb postronnych oraz zachowaé strefe ochronng przed
uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlnosci prac spawalniczych.

SRODKI BEZPIECZENSTWA, PRZECHOWYWANIE,

DANE TECHNICZNE

Srodki bezpieczenstwa, warunki przechowywania i transportu oraz
dane techniczne dla kazdego wymienionego wyrobu sg szczegdétowo
opisane w Kartach Technicznych Produktéw.

BAUTECH Sp. z 0.0.

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90
e-mail: bau@bautech.pl
www.bautech.pl

INFORMACJE DODATKOWE

e Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobow przechowywanych
i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane sa w do-
brej wierze i uwzgledniajg aktualny stan wiedzy oraz posiadane
doswiadczenie firmy BAUTECH. Uzytkownik zobowigzany jest do
stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalecenia-
mi firmy BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na
prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
moga nie by¢ identyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie,
sposob aplikacji i inne okolicznosci, na ktére firma BAUTECH nie
ma wptywu. Odmienne zalecania naszych pracownikéw wymaga-
ja formy pisemnej, aby byly wazne. Wraz z ukazaniem sie niniej-
szej instrukcji, wszystkie poprzednie tracg waznosé.

e Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywaé rdznice
w odcieniu i wygladzie w zaleznosci od warunkéw i sposobu wy-
konywania prac, warunkéw wysychania itp. - nie jest to wada wy-
robu i nie wptywa na parametry techniczne oraz wtasciwosci
uzytkowe posadzki. Zréznicowanie kolorystyczne posadzki moze
by¢ réwniez wynikiem niejednorodnego podtoza betonowego.

e Przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 40% istnieje ryzyko
pojawienia sie wykwitow na powierzchni. Przy wilgotnosci
wzglednej powietrza powyzej 80% moze wystgpi¢ wydtuzony
proces wigzania betonu.

e Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogg pojawié
sie wlosowate pekniecia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek
betonowych i nie ma wptywu na wtasciwosci uzytkowe posadzki.
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